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‘ Aerosol-Abscheidung an Rohr und Belag
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‘ Feuerung & Kessel — Belage & Korrosion
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‘ Feuerung: Anlagenanalyse
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‘ Brennstoffaufgabe
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‘ Rosttransport
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‘ Feuerung: Geschwindigkeit . .
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Uni. Bochum

‘ Strahlungsmessung
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‘ Feuerraum: Simulation
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‘ Fernbereich: Partikelprobenahme
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‘ Fernbereich: Partikelanalyse
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‘ Fernbereich: Einfluss von Einzeleffekten
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‘ Fernbereich: Berechnungsreduktion
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‘ Nahbereich: Modellierung ,,im Belag“
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Nahbereich: Stofftransport und -umsatz
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Nahbereich: Korrosionsfront

:hauptsachlich
Belag  Casoy, K,Ca,(SO,);,

Ry Untersuchungen mittels :

A e . . e e - ESMA, REM-EDX, XRD
haben den gezeigten
Fe,0, Korrosionsschichtaufbau
ergeben.

‘ ¢ ‘ ¢ . Kristalline Fe,0,-Schicht . 4 . ¢ ’

Fe;O,

Fe-Cl-O- Schicht

Substrat 16Mo3 -> unlegierter Stahl

Giks

Gemeinschaftskraftwerk
Schweinfurt GmbH

Warnecke, R.: VOKos — Ein Forschungsprojekt fur die Praxis, VDI-WF-FuK, Berlin, 2016 21



‘ Nahbereich: Laborversuche

440 °C 300h ohne AlOx in
0,1% HCI+450ppm O,+Rest N,

190 7 Verhiltnis: Fe zu O
90
g0+— =
1:2 2:3
o 70 = Fe
E 60 - & un
s ? iq E
I 50
5 Pl ! 5
o
£ 30 A
440 °C 300 h g 2] -
10
o] w J
, 0 20 40 60 so 100
00005794 —— 10um [T pectiewn Position [um]

Einkristallbildung
an der Probenoberflache

Proben Stirnseite

gni(scgﬂskraﬂwerk Warnecke, R.: VOKos — Ein Forschungsprojekt fiir die Praxis, VDI-WF-FuK, Berlin, 2016
Schweinfurt GmbH




Nahbereich: Laborversuche
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‘ Feuerung & Kessel — Belage & Korrosion
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‘ Vision: Vollstandige Beschreibung zur
Vermeldung von unnotlgen Umbauten
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,Das virtuelle Kraftwerk"

Das ,virtuelle Kraftwerk":

« Stromungsoptimierung

» Druckverlustberechnung

» Transiente, instationare Prozesse
» Wasserdampfkreislauf

* Brennstoffumsatz

« Schadstofffreisetzung

und

» Belags- und Korrosionskinetik
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Zusammenfassung
* VOKOos ist ein umfassend angelegtes Projekt
e Es kann auf eine erhebliche Vorarbeit zuriickgegriffen werden
* Feuerung: Verbesserung der Brennbett-Simulation
e Fernbereich: zusatzliche Erkenntnisse zur CFD-Simulation
» Turbulenzgrade
» Warmestrahlungen
» Partikelverhalten
 Nahbereich:
» Chlortransport zur Korrosionsfront
» Einflisse der Chlorumsetzung / Sulfatierung
» Erweitertes Verstandnis des Fe-Abtrages

* Die Reduzierung der Korrosion fuhrt zu:

deutlicher Minderung des Ressourcenverbrauchs von Stahlrohren mit
folgender Verringerung der Instandhaltungskosten!

Mdglichkeit der Erhéhung der Dampfparameter mit

Erhohung der elektrischen Wirkungsgrade von Kesselanlagen!
Verbesserte werbsfahigkeit der Anlagenbauer und —betreiber!
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